附件：

89项有色金属、煤炭、纺织、建材、

物流、汽车行业标准编号、名称及实施日期

	序号
	标准编号
	标  准  名  称
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	
	有色金属行业
	
	
	
	

	1
	YS/T 60-2006
	硬质合金密封环毛坯
	YS/T 60-1993
	
	2006-08-01

	2
	YS/T 63.1-2006
	铝用碳素材料检测方法　第1部分：阴极糊试样焙烧方法、焙烧失重的测定及生坯试样表观密度的测定
	YS/T 63-1993
	
	2006-08-01

	3
	YS/T 63.2-2006
	铝用碳素材料检测方法　第2部分：阴极炭块和预焙阳极　室温电阻率的测定
	YS/T 64-1993
	
	2006-08-01

	4
	YS/T 63.3-2006
	铝用碳素材料检测方法　第3部分：热导率的测定　比较法
	
	
	2006-08-01

	5
	YS/T 63.4-2006
	铝用碳素材料检测方法　第4部分：热膨胀系数的测定
	
	
	2006-08-01

	6
	YS/T 63.5-2006
	铝用碳素材料检测方法　第5部分：有压下底部炭块钠膨胀率的测定
	
	
	2006-08-01

	7
	YS/T 63.6-2006
	铝用碳素材料检测方法　第6部分：开气孔率的测定　液体静力学法
	
	
	2006-08-01

	8
	YS/T 63.7-2006
	铝用碳素材料检测方法　第7部分：表观密度的测定　尺寸法
	
	
	2006-08-01

	9
	YS/T 63.8-2006
	铝用碳素材料检测方法　第8部分：二甲苯中密度的测定　比重瓶法
	
	
	2006-08-01

	10
	YS/T 63.11-2006
	铝用碳素材料检测方法　第11部分：空气反应性的测定　质量损失法
	
	
	2006-08-01

	11
	YS/T 63.12-2006
	铝用碳素材料检测方法　第12部分：预焙阳极CO2反应性的测定　质量损失法
	YS/T 411-1998
	
	2006-08-01

	12
	YS/T 63.13-2006
	铝用碳素材料检测方法　第13部分：杨氏模量的测定　静测法
	
	
	2006-08-01

	13
	YS/T 63.14-2006
	铝用碳素材料检测方法　第14部分：抗折强度的测定　三点法
	
	
	2006-08-01

	14
	YS/T 63.16-2006
	铝用碳素材料检测方法　第16部分：微量元素的测定X射线荧光光谱分析方法
	
	
	2006-08-01

	15
	YS/T 79-2006
	硬质合金焊接刀片
	YS/T 79-1994
	
	2006-08-01

	16
	YS/T 341.1-2006
	镍精矿化学分析方法　镍量的测定　丁二酮肟沉淀分离－EDTA滴定法
	YS/T 341-1994
	
	2006-08-01

	17
	YS/T 341.2-2006
	镍精矿化学分析方法　铜量的测定　火焰原子吸收光谱法
	
	
	2006-08-01

	18
	YS/T 341.3-2006
	镍精矿化学分析方法　氧化镁量的测定　EDTA滴定法
	YS/T 341-1994
	
	2006-08-01

	19
	YS/T 498-2006
	电解沉积用铅阳极板
	
	
	2006-08-01

	20
	YS/T 499-2006
	雾化铜粉
	
	
	2006-08-01

	21
	YS/T 576-2006
	工业流体用钛及钛合金管
	
	
	2006-08-01

	22
	YS/T 577-2006
	钛及钛合金网篮
	
	
	2006-08-01

	23
	YS/T 578-2006
	氟钽酸钾
	
	
	2006-08-01

	24
	YS/T 579-2006
	钒铝中间合金
	
	
	2006-08-01

	25
	YS/T 580-2006
	制表用纯钛板材
	
	
	2006-08-01

	26
	YS/T 581.1-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第1部分：重量法测定湿存水含量
	
	
	2006-08-01

	27
	YS/T 581.2-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第2部分：烧减量的测定
	
	
	2006-08-01

	28
	YS/T 581.3-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第3部分：蒸馏－硝酸钍容量法测定氟含量
	
	
	2006-08-01

	29
	YS/T 581.4-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第4部分：EDTA容量法测定铝含量
	
	
	2006-08-01

	30
	YS/T 581.5-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第5部分：火焰原子吸收光谱法测定钠含量
	
	
	2006-08-01

	31
	YS/T 581.6-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第6部分：钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量
	
	
	2006-08-01

	32
	YS/T 581.7-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第7部分：邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量
	
	
	2006-08-01

	33
	YS/T 581.8-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第8部分：硫酸钡重量法测定硫酸根含量
	
	
	2006-08-01

	34
	YS/T 581.9-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第9部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量
	
	
	2006-08-01

	35
	YS/T 581.10-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第10部分：X射线荧光光谱分析法测定硫含量
	
	
	2006-08-01

	36
	YS/T 581.11-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第11部分：试样的制备和贮存
	
	
	2006-08-01

	37
	YS/T 581.12-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第12部分：粒度分布的测定－筛分法
	
	
	2006-08-01

	38
	YS/T581.13-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第13部分：安息角的测定
	
	
	2006-08-01

	39
	YS/T581.14-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第14部分：松装密度的测定
	
	
	2006-08-01

	40
	YS/T 582-2006
	电池级碳酸锂
	
	
	2006-08-01

	
	煤炭行业
	
	
	
	

	41
	MT/T 972-2006
	矿用锚索张拉机具
	
	
	2006-08-01

	42
	MT/T 973-2006
	钢绞线液压剪
	
	
	2006-08-01

	43
	MT/T 974-2006
	煤矿用单体液压锚杆钻机
	
	
	2006-08-01

	44
	MT/T 975-2006
	矿用超低频电场透视仪技术条件
	
	
	2006-08-01

	45
	MT/T 976-2006
	矿用防爆明渠流量仪技术条件
	
	
	2006-08-01

	46
	MT/T 977-2006
	矿用套筒致裂岩体原位应力测试仪技术条件
	
	
	2006-08-01

	47
	MT/T 978-2006
	矿用隔爆型硫化机
	
	
	2006-08-01

	48
	MT/T 979-2006
	煤矿用锚杆拉力计
	
	
	2006-08-01

	49
	MT/T 319-2006
	煤矿输送带机械接头用带扣
	MT/T 319-1992
	
	2006-08-01

	50
	MT/T 547-2006
	转子式混凝土喷射机
	MT/T 547-1996
	
	2006-08-01

	51
	MT/T 83-2006
	滚筒采煤机　产品型号编制方法
	MT/T 83-1996
	
	2006-08-01

	52
	MT 980-2006
	煤矿气体检测用一氧化碳元件
	
	
	2006-08-01

	53
	MT 981-2006
	煤矿气体检测用氧气元件
	
	
	2006-08-01

	54
	MT 67-2006
	一氧化碳检测管
	MT 67-1994
	
	2006-08-01

	55
	MT/T 982-2006
	炸药热感度试验　铁板加热法
	
	
	2006-08-01

	56
	MT/T 983-2006
	煤矿许用粉状铵锑油炸药
	
	
	2006-08-01

	57
	MT 519-2006
	煤矿许用导爆索
	MT 519-1995
	
	2006-08-01

	
	纺织行业
	
	
	
	

	58
	FZ/T81005-2006
	绗缝制品
	FZ/T 81005-1991
	ASTMF1955-

1999，MOD
	2006-08-01

	59
	FZ/T81012-2006
	围巾、披肩
	　
	　
	2006-08-01

	60
	FZ/T80004-2006
	服装产品出厂检验规则
	FZ/T 80004-1998
FZ/T 80006-1999
	　
	2006-08-01

	61
	FZ/T 73023-2006
	抗菌针织品
	　
	JISL1902-

2002         AATCC100-

1999，MOD
	2006-08-01

	62
	FZ/T94049-2006
	分批整经机
	　
	　
	2006-08-01

	63
	FZ/T92029-2006
	梳棉机  盖板骨架
	FZ/T 92029-1995
	　
	2006-08-01

	
	建材行业
	
	
	
	

	64
	JC/T 994-2006
	微晶玻璃陶瓷复合砖
	　
	　
	2006-08-01

	65
	JC/T 765-2006
	建筑琉璃制品
	JC/T 765-1988

（1996）
	JISA5208-

1996，NEQ
	2006-08-01

	66
	JC/T 995-2006
	低比表面积高烧结活性氧化锆粉体
	　
	　
	2006-08-01

	67
	JC/T 996-2006 
	玻璃纤维布
	　
	　
	2006-08-01

	68
	JC/T 997-2006
	装饰纸面石膏板
	　
	　
	2006-08-01

	69
	JC/T 998-2006
	喷涂聚氨酯硬泡体保温材料
	　
	DIN18159-

1991，NEQ
	2006-08-01

	70
	JC/T 438-2006
	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂
	JC/T 438-1991

（1996）
	　
	2006-08-01

	
	物流行业
	
	
	
	

	71
	WB/T 1024-2006
	木质门          
	
	
	2006-08-01

	
	汽车行业
	
	
	
	

	72
	QC/T 741-2006
	车用超级电容器
	
	
	2006-08-01

	73
	QC/T 742-2006
	电动汽车用铅酸蓄电池
	
	
	2006-08-01

	74
	QC/T 743-2006
	电动汽车用锂离子蓄电池
	
	
	2006-08-01

	75
	QC/T 744-2006
	电动汽车用金属氢化物镍蓄电池
	
	
	2006-08-01

	76
	QC/T 745-2006
	液化石油气汽车橡胶管路
	
	
	2006-08-01

	77
	QC/T 746-2006
	压缩天然气汽车高压管路
	
	
	2006-08-01

	78
	QC/T 33-2006
	汽车发动机硅油风扇离合器试验方法
	QC/T 33-1992
	
	2006-08-01

	79
	QC/T 747-2006
	汽车发动机硅油风扇离合器技术条件
	
	
	2006-08-01

	80
	QC/T 748-2006
	汽车发动机气门  气门座强化磨损台架试验方法
	
	
	2006-08-01

	81
	QC/T 471-2006
	汽车柴油机技术条件
	QC/T 471-1999
	
	2006-08-01

	82
	QC/T 749-2006
	绿化喷洒车
	
	
	2006-08-01

	83
	QC/T 750-2006
	清洗车通用技术条件
	
	
	2006-08-01

	84
	QC/T 54-2006
	洒水车
	QC/T 29114-1993

QC/T 54-1993
	
	2006-08-01

	85
	QC/T 53-2006
	吸粪车
	QC/T 29113-1993

QC/T 53-1993
	
	2006-08-01

	86
	QC/T 51-2006
	扫路车
	QC/T 29111-1993

QC/T 51-1993
	
	2006-08-01

	87
	QC/T 751-2006
	摩托车和轻便摩托车催化转化器耐久性试验方法
	
	
	2006-08-01

	88
	QC/T 752-2006
	摩托车和轻便摩托车催化转化器通用技术条件
	
	
	2006-08-01

	89
	QC/T 753-2006
	摩托车和轻便摩托车技术参数表格式
	
	JISD0010-

1994，NEQ
	2006-08-01


